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BUGNE SCALPELLATE DA RICOSTRUIRE

BUGNATO LISCIO COESO

BUGNE SCALPELLATE DA CONSOLIDARE

BUGNATO LISCIO DA RICOSTRUIRE

BUGNATO BOCCIARDATO DA RICOSTRUIRE

INTONACO LISCIO  DA RICOSTRUIRE

· Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché
irriparabilmente decoeso e/o inconsistente;

· Raschiatura delle vecchie tinteggiature per l'intonaco preservato con l'utilizzo di fresatrice
elettrica;

PULITURE
· Idropulitura di superficie intonacata

· Rasatura a finto bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasante in pasta a base di
grassello di calce stagionato;

· Applicazione di di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di grassello di calce;

DEMOLIZIONI
AN.01

AN.02

PULITURE
R.02.015.050.a
INTONACI E TINTEGGIATURE
R.05.060.080.a
R.05.060.075.a
E.21.020.070.a

· Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché
irriparabilmente decoeso e/o inconsistente;

· Spicconatura a vivo di muro delle parti di intonaco non recuperabili
PULITURE

· Idropulitura di superficie intonacata
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

· Consolidamento del supporto murario decoeso mediante applicazione di silicato di litio e
biocidi

· Regolarizzazione di superfici da intonacare mediante rinzaffo a più strati e scaglie in tufo

· Preparazione di paramento murario mediante spazzolatura e pulizia dei giunti tra i conci di
tufo con successiva stuccatura

· Integrazione di intonaco macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce;
· Rasatura a finto bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasante in pasta a base di

grassello di calce stagionato;
· Applicazione di di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di grassello di calce.
· Applicazione di trattamento antigraffiti

DEMOLIZIONI
AN.01
R.02.050.010.a
R.02.050.020.a
PULITURE
R.02.015.050.a
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
R.05.060.065.a
R.05.060.030.a

INTONACI E TINTEGGIATURE
R.05.060.070.a
R.05.060.085.a
R.05.060.075.a
R.05.060.080.a
AN.04
E.21.020.070.a

· Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché
irriparabilmente decoeso e/o inconsistente;

· Spicconatura a vivo di muro delle parti di intonaco non recuperabili
PULITURE

· Idropulitura di superficie intonacata
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

· Consolidamento del supporto murario decoeso mediante applicazione di silicato di litio e
biocidi

· Regolarizzazione di superfici da intonacare mediante rinzaffo a più strati e scaglie in tufo

· Preparazione di paramento murario mediante spazzolatura e pulizia dei giunti tra i conci di
tufo con successiva stuccatura

· Integrazione di intonaco macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce;
· Rasatura a finto bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasante in pasta a base di

grassello di calce stagionato;
· Applicazione di di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di grassello di calce.
· Applicazione di trattamento antigraffiti

DEMOLIZIONI
AN.01
R.02.050.010.a
R.02.050.020.a
PULITURE
R.02.015.050.a
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
R.05.060.065.a
R.05.060.030.a

INTONACI E TINTEGGIATURE
R.05.060.070.a
R.05.060.085.a
R.05.060.075.a
R.05.060.080.a
AN.04
E.21.020.070.a

· Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché
irriparabilmente decoeso e/o inconsistente;

· Spicconatura a vivo di muro delle parti di intonaco non recuperabili
PULITURE

· Idropulitura di superficie intonacata
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

· Consolidamento del supporto murario decoeso mediante applicazione di silicato di litio e
biocidi

· Regolarizzazione di superfici da intonacare mediante rinzaffo a più strati e scaglie in tufo

· Preparazione di paramento murario mediante spazzolatura e pulizia dei giunti tra i conci di
tufo con successiva stuccatura

· Integrazione di intonaco macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce;
· Rasatura a finto bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasante in pasta a base di

grassello di calce stagionato;
· Applicazione di di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di grassello di calce.
· Applicazione di trattamento antigraffiti

DEMOLIZIONI
AN.01
R.02.050.010.a
R.02.050.020.a
PULITURE
R.02.015.050.a
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
R.05.060.065.a
R.05.060.030.a

INTONACI E TINTEGGIATURE
R.05.060.070.a
R.05.060.085.a
R.05.060.075.a
R.05.060.080.a
AN.04
E.21.020.070.a

· Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché
irriparabilmente decoeso e/o inconsistente;

· Spicconatura a vivo di muro delle parti di intonaco non recuperabili
PULITURE

· Idropulitura di superficie intonacata
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

· Consolidamento del supporto murario decoeso mediante applicazione di silicato di litio e
biocidi

· Regolarizzazione di superfici da intonacare mediante rinzaffo a più strati e scaglie in tufo

· Preparazione di paramento murario mediante spazzolatura e pulizia dei giunti tra i conci di
tufo con successiva stuccatura

· Integrazione di intonaco macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce;
· Rasatura a finto bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasante in pasta a base di

grassello di calce stagionato;
· Applicazione di di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di grassello di calce.
· Applicazione di trattamento antigraffiti

DEMOLIZIONI
AN.01
R.02.050.010.a
R.02.050.020.a
PULITURE
R.02.015.050.a
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
R.05.060.065.a
R.05.060.030.a

INTONACI E TINTEGGIATURE
R.05.060.070.a
R.05.060.085.a
R.05.060.075.a
R.05.060.080.a
AN.04
E.21.020.070.a

DEMOLIZIONI
AN.01
R.02.050.010.a
R.02.050.020.a
AN.02
PULITURE
R.02.015.050.a
CONSOLIDAMENTO
A.10.060.a

A.10.070.a

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
R.05.060.065.a
R.05.060.030.a

INTONACI E TINTEGGIATURE
R.05.060.070.a

R.05.060.085.a
R.05.060.075.a

R.05.060.080.a
AN.04
E.21.020.070.a

· Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché
irriparabilmente decoeso e/o inconsistente;

· Spicconatura a vivo di muro delle parti di intonaco non recuperabili
·Raschiatura delle vecchie tinteggiature per l'intonaco preservato con l'utilizzo di fresatrice

elettrica;
PULITURE

· Idropulitura di superficie intonacata
:

·Ristabilimento della coesione mediante impregnazione con silicato di etile per le zone
mediamente decoese

·Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezioni di malta
idraulica per le zone poco distaccate

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
· Consolidamento del supporto murario decoeso mediante applicazione di silicato di litio e

biocidi
·Regolarizzazione di superfici da intonacare mediante rinzaffo a più strati e scaglie in tufo

· Preparazione di paramento murario mediante spazzolatura e pulizia dei giunti tra i conci di
tufo con successiva stuccatura

· Integrazione di intonaco macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce;
·Rasatura a finto bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasante in pasta a base di

grassello di calce stagionato, a finta pietra scalpellata
· Applicazione di di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di grassello di calce.
· Applicazione di trattamento antigraffiti

PROSPETTO ASSI 19 - 23

PROSPETTO ASSI 14 - 18
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